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บทคัดยอ 

 น้ำดื่มเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย อุตสาหกรรมน้ำดื่มจึงมีขนาดใหญและเติบโตอยาง

ตอเนื่องตามความตองการของผูบริโภค แมน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพจนนับไดวา

สะอาดที่สุด แตก็มีงานวิจัยที่ตรวจพบไมโครพลาสติกปะปนอยูในนั้น การศึกษานี้ไดนำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน

หนึ่งที่ผลิตในประเทศไทย ตางขนาดบรรจุ ตางรูปแบบภาชนะ มาตรวจสอบหาปริมาณไมโครพลาสติก โดย

กำหนดขอบเขตการตรวจสอบไวท่ีขนาดตั้งแต 5 ไมครอน ถึง 5 มิลลิเมตร ผลการตรวจสอบพบไมโครพลาสติก

ในน้ำดื่มทั้งแบบขวด PET (0-331 ชิ้นตอลิตร) แบบขวดแกว (0-110 ชิ้นตอลิตร) และแบบถวย (12-382 ชิ้น

ตอลิตร) สำหรับแบบขวด PET ที่มีหลายขนาดบรรจุ พบแนวโนมวาขวดเล็กมีปริมาณในหนวยชิ้นตอลิตร

มากกวาขวดใหญ โดยสวนมากพบเปนชวงขนาดเล็ก (5-9 ไมครอน) มากกวาขนาดใหญ (≥10 ไมครอน) สวน

แบบขวดแกวและแบบถวยจะพบขนาดใหญมากกวาขนาดเล็ก ชนิดของไมโครพลาสติกสวนมากที่พบในน้ำดื่ม

ทุกแบบเปนพลาสติกชนิดเดียวกับขวดและฝา ชี้ใหเห็นวาไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดนาจะมีที่มาจาก 

ตัวขวด และฝาเปนหลัก 

 

คำสำคัญ ไมโครพลาสติก, น้ำดื่ม, น้ำขวด, น้ำถวย, น้ำดื่มบรรจุขวด, ขวด PET, ขวดแกว 

 

1. น้ำดื่มบรรจุขวด กับไมโครพลาสติก 

โดยท่ัวไปปริมาณน้ำท่ีควรไดรับในแตละวันสำหรับกลุมวัยรุนและผูใหญมีคาประมาณ 1.55-3.37 ลิตร

ตอวัน หรือ 566-1,230 ลิตรตอป (สำนักโภชนาการ, 2563). ซึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดก็เปนทางเลือกหนึ่งที่เปนท่ี

นิยม และสะดวกสบายสำหรับการจัดหาน้ำดื่มใหตัวเองในแตละวัน ดังนั้น อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดใน
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ประเทศไทยจึงเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญเนื่องจากเปนที่ตองการสำหรับผูบริโภคอยูเสมอ และความตองการน้ำ

ดื่มบรรจุขวดก็มีมากขึ้นตามปริมาณประชากร พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และสภาพเศรษฐกิจ โดยมีสถิติการ

บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดสูงถึงปละ 6,200 ลานลิตร (คำนวณจากขอมูล: วรรณา ยงพิศาลภพ, 2565) 

น้ำดื่มบรรจุขวดเปนผลิตภัณฑบริโภคที่ถือไดวามีความสะอาดมากที่สุดผลิตภัณฑหนึ่ง เนื่องจาก

กระบวนการผลิตน้ำดื่มประกอบไปดวยขั้นตอนการกรองหลายระดับ จึงสามารถขจัดมลสาร และสิ่งปนเปอน

ขนาดตาง ๆ ที่มากับน้ำดิบที่ใชในการผลิตไดเปนอยางดี และยังถูกควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข  

(เชน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2524) เรื ่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที ่ปดสนิท) 

ผูบริโภคจึงม่ันใจไดในความสะอาด  

อยางไรก็ตาม เมื ่อหลายปที่ผานมา นักวิทยาศาสตรพบสิ่งปนเปอนชนิดใหมที่เรียกกันวา ไมโคร 

พลาสติก ซึ่งหมายถึง พลาสติกที่มีขนาดเล็กกวา 5 มม. โดยสวนมากการปนเปอนไมโครพาสติกในธรรมชาติ

เกิดจากการสลายตัวของขยะพลาสติกที่มีที่มาจากการใชพลาสติกในชีวิตประจำวัน และเมื่อแตกสลายเล็กลง

ไปเรื่อย ๆ ก็จะมีขนาดเล็กจนมองดวยตาเปลาไมเห็นอีกแลว ในปจจุบันเราพบแลววามีการปนเปอนของไมโคร 

พลาสติกในสิ่งแวดลอมทุกมิติ ท้ังดิน น้ำ และอากาศ พบการปนเปอนอยูในหวงโซอาหาร รวมถึงน้ำและอาหาร

ที่มนุษยรับประทาน การปนเปอนไมโครพลาสติกในน้ำดื่มจึงกลายเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจเพราะ

เชื่อมโยงกับความเสี่ยงทางสุขภาพท่ีสัมพันธกับการรับสัมผัสไมโครพลาสติกจากการดื่มกินเขาสูรางกายโดยตรง 

ทั้งนี้ ดังที่ไดกลาวไวขางตน วาน้ำดื่มบรรจุขวดเปนผลิตภัณฑบริโภคที่ถือไดวามีความสะอาดมาก  

ไมโครพลาสติกที่จะปนเปอนและตรวจพบจึงมีขนาดที่เล็กมาก การวิเคราะหหาไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุ

ขวดจึงเปนงานท่ีตองอาศัยเครื่องมือท่ีมีความละเอียดสูง และมีรายละเอียดในการดำเนินการมาก จึงมีงานวิจัย

ในประเด็นนี้ออกมาไมมากนัก ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยตาง ๆ พบงานที่สำรวจหาไมโครพลาสติกในน้ำด่ืม

บรรจุขวดโดยตรงอยูนอย อาทิ งานวิจัยของ Oßmann et al. (2018) ไดทำการศึกษาหาปริมาณไมโคร 

พลาสติกในน้ำแรบรรจุขวดท่ีบรรจุขวดชนิดตาง ๆ และงานวิจัยของ Schymanski et al. (2018) ทำการศึกษา

ไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด 3 ชนิด ซึ่งทั้งสองงานพบประเด็นที่นาสนใจ คือ พลาสติกที่พบมักเปนวัสดุ

เดียวกับตัวภาชนะ และการใชขวดซ้ำบอย ๆ ก็ทำใหมีไมโครพลาสติกออกมามากข้ึน สวนในแงของปริมาณนั้น

ไมอาจสรุปไดแนชัด เนื่องจากเกี่ยวของกับขอบเขตความสามารถในการตรวจวัดอนุภาคของการศึกษานั้น ๆ 

โดยขนาดยิ่งเล็ก ยิ่งตรวจพบเปนจำนวนมาก โดยในการศึกษาดังกลาวพบไดมากถึงกวาหมื่นชิ้นตอลิตร ซ่ึง

ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเอาไวในบทความกอนหนานี้ (ศีลาวุธ ดำรงศิริ และคณะ, 2565) 

 

2. การสำรวจไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย 

สำหรับขอมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยท่ีจะไดนำเสนอในท่ีนี้ เปนขอมูล

สวนหนึ่งจาก โครงการวิจัยเรื่องการตรวจสอบปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดท่ีวางขาย

ในประเทศไทย โดยโครงการนี้แบงงานออกเปนสองสวน คือ 1) พัฒนาวิธีการตรวจวัดไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม 

โดยในที่นี้ ดำเนินการไดสำเร็จดวยการตรวจสอบชนิดของอนุภาคดวยเครื่อง Micro-Raman spectrometer 
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(HORIBA Scientific, XploRA PLUS) โดยมีขอบเขตการตรวจวัดต่ำสุดท่ี 5 ไมครอน และ 2) การสำรวจและ

ตรวจวัดหาปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด โดยในที่นี้จะนำเสนอเพียงผลการศึกษาในสวนท่ี 2 โดย

ภาพรวม  

จากการสำรวจน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางขายในทองตลาด พบวาปจจุบันมีน้ำดื่มบรรจุขวดมากมายหลาย

รูปแบบ หลายยี่หอ ซึ่งไมสามารถดำเนินการสำรวจตรวจสอบทั้งหมดได เนื่องจากขอจำกัดทางดานเวลาและ

งบประมาณ จึงไดกำหนดขอบเขตการคัดเลือกเบื้องตน คือ เปนน้ำดื่มบรรจุขวดกลุมน้ำบริสุทธิ์เทานั้น (ไมใช

น้ำแร หรือน้ำปรุงแตงอ่ืน ๆ) และเปนน้ำดื่มท่ีผลิตในประเทศไทย และยังไดคัดเลือกขนาดบรรจุท่ีตางกัน รวมถึง 

ไดนำน้ำดื่มแบบขวดแกว และแบบถวย มาทำการตรวจสอบดวย โดยตัวอยางที่นำมาศึกษาประกอบไปดวยน้ำ

ดื่มในบรรจุภัณฑ 3 ประเภท ไดแก 1) น้ำดื่มแบบขวด PET ท่ีฝาทำจาก PE (8 ยี่หอ 3 ขนาด รวม 13 ตัวอยาง) 

2) น้ำดื่มขวดแกวที่ฝาทำจากอลูมิเนียมเคลือบใตฝาดวย PE (2 ยี่หอ) และ 3) น้ำดื่มแบบถวย PP ที่ฝาเจาะทำ

จาก PET (2 ยี่หอ) รวมท้ังสิ้นเปนน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ 17 ตัวอยาง ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงไดใชหมายเลขแทนชื่อยี่หอ 

และใชชื่อตัวอยางน้ำ เปนรหัสแทน “ยี่หอ/ขนาดบรรจุ/ชนิดขวด” 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดตัวอยางน้ำบรรจุภาชนะในการศึกษานี้ 

ลำดับ 
รหัสตัวอยาง 

ย่ีหอ/ขนาด/ชนิดภาชนะ 
ขนาดบรรจุ (มล.) วัตถุดิบภาชนะ วัตถุดิบฝา 

1 1 600 PET 600 PET PE 

2 2 600 PET 600 PET PE 

3 3 600 PET 600 PET PE 

4 4 550 PET 550 PET PE 

5 5 600 PET 600 PET PE 

6 6 600 PET 600 PET PE 

7 7 600 PET 600 PET PE 

8 1 1500 PET 1500 PET PE 

9 2 1500 PET 1500 PET PE 

10 3 1500 PET 1500 PET PE 

11 1 6000 PET 6000 PET PE 

12 3 6000 PET 6000 PET PE 

13 8 6000 PET 6000 PET PE 

14 1 500 แกว 500 แกว อลูมิเนียม/PE liner 

15 2 500 แกว 500 แกว อลูมิเนียม/PE liner 

16 5 220 PP 220 PP PET 

17 8 220 PP 220 PP PET 
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รูปท่ี 1 ตัวอยางไมโครพลาสติกภายใตกำลังขยาย 500x 

 

ไมโครพลาสติกที่พบสวนมากมีลักษณะดังรูปท่ี 1 โดยเปนเศษชิ้นสวนที่ไมมีรูปรางที่ชัดเจน โดยพบ

ปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำดื่มแบบตาง ๆ ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 

2.1 น้ำดื่มแบบขวด PET พบปริมาณไมโครพลาสติกตั้งแต 0-331 ชิ้นตอลิตร โดยมีแนวโนมวาจะ

ตรวจพบความเขมขนของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มขวดเล็กมากกวาขวดใหญซึ่งนาจะเกี่ยวของกับสัดสวนพื้นท่ี

ผิวขวดตอปริมาตรน้ำของขวดเล็กที่มากกวาขวดใหญ โดยขนาดของไมโครพลาสติกจะพบไมโครพลาสติกชวง

ขนาดเล็ก (5-9 ไมครอน) ในปริมาณมากกวาชวงขนาดใหญ โดยไมโครพลาสติกท่ีพบเกือบท้ังหมดเปนพลาสติก

ที่เปนชนิดเดียวกับขวด (PET) และฝา (PE) (รูปท่ี 2) บงชี้วาการปนเปอนไมโครพลาสติกมีความเกี่ยวของกับ

ภาชนะโดยตรง 
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รูปท่ี 2 คาเฉลี่ยการกระจายชนิดพลาสติก และการกระจายขนาดของน้ำดื่มแบบขวด PET 

 

2.2 น้ำดื่มแบบขวดแกว พบปริมาณไมโครพลาสติก 0-110 ชิ้นตอลิตร แตตางกับน้ำดื่มขวด PET ท่ี

สวนมากพบเปนไมโครพลาสติกในชวงขนาดท่ีใหญกวา 10 ไมครอน โดยสวนมากเปน PE ซ่ึงคือ liner ท่ีเคลือบ

อยูใตฝาอลูมิเนียม (รูปท่ี 3) 
 

 
รูปท่ี 3 คาเฉลี่ยการกระจายชนิดพลาสติก และการกระจายขนาดของน้ำดื่มแบบขวดแกว 

 

2.3 น้ำดื่มแบบถวย พบไมโครพลาสติก 12-382 ชิ้นตอลิตร คอนขางมากกวาน้ำดื่มในภาชนะอื่น ๆ 

โดยมีการกระจายขนาดคลายกับน้ำดื่มขวดแกว คือ ไมโครพลาสติกสวนมากอยูในชวงขนาดที่ใหญกวา 10 

ไมครอน โดยสวนมากเปน PP และ PET ซ่ึงเปนวัสดุเดียวกับตัวถวยและฝาเจาะ (รูปท่ี 4) 

 

 
รูปท่ี 4 คาเฉลี่ยการกระจายชนิดพลาสติก และการกระจายขนาดของน้ำดื่มแบบถวย PP 
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อยางไรก็ตาม พบการปนเปอนของพลาสติกท่ีไมเก่ียวของกับภาชนะและฝา เชน PP และ PS ปริมาณ

เล็กนอยในน้ำดื่มแบบขวด PET และพบ PE จำนวนหนึ่งในน้ำดื่มแบบถวย ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวามีที่มาจากท่ี

ใด เนื่องจากพลาสติกเหลานี้ลวนเก่ียวของกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำไดแทบท้ังสิ้น 

 

3. บทสรุป 

ผลการสำรวจจากน้ำดื่มบรรจุภาชนะทั้ง 3 แบบ พบไมโครพลาสติกในน้ำดื่มทุกแบบ และคอนขาง

ชัดเจนวาไมโครพลาสติกสวนมากเปนชนิดเดียวกับตัวภาชนะและฝา และมีพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ปะปนอยูไมมาก 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากวิธีการผลิตน้ำของน้ำดื่มทุกยี่หอพบวามีการกรองดวยระบบ Membrane ซึ่งควร

จะกำจัดอนุภาคที่ใหญกวา 5 ไมครอนไดทั้งหมด ผลการศึกษาจึงชี้ใหเห็นวาไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวด

นาจะมีที่มาจากตัวขวด และฝาเปนหลัก อยางไรก็ตาม ยังคงไมแนชัดวา ไมโครพลาสติกเหลานี้อาจมีอยูบนตัว

ภาชนะเองตั้งแตกอนนำมาบรรจุน้ำ คือเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการผลิตขวดและฝา หรืออาจปนเปอนมาจาก

แหลงอื่นมาบนภาชนะในระหวางการขนสงหรือรอนำไปบรรจุน้ำ หรือก็อาจเกิดขึ้นมาหลังบรรจุน้ำแลวพื้นผิว

ของภาชนะก็อาจจะคอย ๆ สลายหลุดออกมาในน้ำก็เปนไปได  

การศึกษานี้เหมือนเปนการเนนย้ำใหเห็นวา ไมโครพลาสติกอยูใกลตัวเราเพียงไร แมแตน้ำดื่มที่ผาน

การปรับปรุงคุณภาพจนสะอาดตามมาตรฐาน แตก็ยังพบวามีการปนเป อนไมโครพลาสติกอยู ในน้ำดื่ม  

ยิ่งสะทอนใหเห็นวาสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา ลวนเปนพลาสติกแทบทั้งนั้น อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลแนชัดวา 

ไมโครพลาสติกขนาดไหน ชนิดไหน ปริมาณเทาไรที่จะสงผลอันตรายกับรางกายมนุษย จึงไมอาจทราบไดวา

ปริมาณท่ีพบนี้เปนปริมาณท่ีมากจนเปนปญหาหรือไม หรือเปนเพียงปริมาณท่ีนอยท่ีไมตองเปนกังวล 
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